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Versatilidade do concreto
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Versatilidade do concreto
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O CONCRETO é um material nobre, com alta tecnologia
agregada. E o principal responsavel pela qualidade e
durabilidade da edificacao.

“O ser humano nao consome outro material, em tal
quantidade, a nao ser a agua.”

P. Kumer Mehta
In: Concrete — Microstructure, Propertiss and Materials.
Berkeley, Univarsity of California

(ABESC)



DADOS CONSOLIDADOS 2012

USA (0,75 m?/hab) 222.309.000 m?
Europa (0,61 m?*/hab) 269.900.000 m?
China (1,05 m?/hab) 1.420.000.000 m?
Japao (0,69 m3/hab) 88.000.000 m?
Russia (0,28 m?/hab) 40.000.000 m?

Brasil (0,24 m?/hab) 47.000.000 m?



“‘Ninguéem pensaria em usar madeira em uma
barragem, aco para pavimentacao, ou asfalto em
estrutura de edificios, mas o concreto e utilizado

para cada uma dessas, e em muitas outras
utilizacées, em lugar de outros materiais de
construcdo.”

J.W.Kelly ( 1961) - ACI
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CONCRETO
Quais seus componentes

Cimento Portland: CP || E 32; CP IIl 40, CP IV 40; CP V ARI, etc
Materiais inertes:

« Agregados miudos: ¢ max = 4,8 mm

« Agregados graudos: ¢ max >4,8 mme = 32mm
Agua
Aditivos: Plastificantes, Superplastificantes, Retardadores, Aceleradores,
Modificadores de Viscosidade, etc.

Adicoes: Fibras metalicas, de nylon ou de polipropilenos, Silica Ativa,
Metacaulim, etc.

Associacao Brasileira das Empresas de Servicos de Concret






Enrijecimento

Fluido Transigao Rigido
inicio da resisténcia mecanica (pega)
Fim de pega
Inicio de
pega
Rage=

Tempo

(METHA & MONTEIRO)
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PALESTRA SEMINARIOS PINI/2012
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SLUMP TEST

FLOW TEST




CONCRETO FRESCO (PRIMEIRAS IDADES)




W] DOSADO EM CENTRAL

Patio de Agregados
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AGREGADOS MIUDOS

granulomeliria

-massa espacfica e massa uniana
-matenal pdverulanio

-leor de argla em torroes

‘teor de particulas

-umidade superficial

“mourezas orgaricas

AGREGADOS GRAUDOS

-granulomeiria

-massa espacfica @ massa unidana
-materal puverulenio

-teor de Yordes da argla

-asbrasac Los Angeles

-cozficiente de forma

‘eor de pariculas leves

AGUA
-maténa organica
-residuo sobdo
-sifalns
Cloralos

-agacar

-ph

ADITIVOS

-ph

-leor de sdlidos

-massa espacfica
-desempanho no concreto
-compatihilidade entre aditives

CENTRAL DOSADORA g

Dasador, hidrdmetro & balangas

-afengtas trimestrais i
conforme a NBR-7212

CIMENTO

: flnura

I 1 -area especifica
e -tempo de pega
-expansibilidade
-resisténcia a
COMmpressaoc

-calor de hidratacao

CONCRETO FRESCO =

-consisténcia

-moldagem dos corpos-de-prova
-ar incarporndo

-tamperatura

CONCRETO ENDURECIDO =
-rasisléncia a compressao
-massa especifica

-exlracao de lestemunhos “
-ensaios de escderomelna. ulira-som, raio-x. elc



CENTRAL DOSADORA

(ABESC)
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